
                                                                                                                      

 

 
 
 

      

 

Der Untersuchungsbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine gekürzte oder eine auszugsweise Ver-
vielfältigung sowie eine Veröffentlichung in Druckschriften sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung 
des Materialprüfungsamtes zulässig. Das Probenmaterial wird, sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, vier Wochen nach Erstellung des Berichtes vernichtet. 
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Betrifft: Herkunft/Werk: Fürstenfeldbruck 
Untersuchungen an einem aufbereiteten (abgesiebten) 
Bodenmaterial (BM-0) 0/63 für die Verwendung im Erdbau des 
Straßenbaus (Freistaat Bayern) nach ZTV E-StB / TL BuB E-StB 
unter Berücksichtigung der „Verordnung über Anforderungen an 
den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische 
Bauwerke“ (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV – EBV) 

Bezug: Güteüberwachung nach TL BuB E-StB unter Beachtung der EBV 
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